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Basiswissen

Trocknung

Unter Trocknung ist allgemein die Abtrennung von Feuchtigkeit
aus Feststoffen, Gasen oder Flissigkeiten zu verstehen. Zur
Trocknung von Gasen und Flissigkeiten wird meist Adsorption
eingesetzt. Ein typischer Einsatzbereich fir die Trocknung von
Feststoffen ist die Lebensmitteltechnik.

Bei der thermischen Trocknung von Feststoffen wird dem Gut
Feuchtigkeit durch Verdunstung oder Verdampfung entzogen.
Dabei hangt der Verlauf der Trocknung davon ab, wie die Feuch-

tigkeit in dem Gut vorliegt. Zu Beginn verdunstet bzw. verdampft
zunachst die an der Oberflache des Trockengutes anhaftende
Flussigkeit. Ist diese Fllssigkeit entfernt, beginnt die Trock-
nung der in den Kapillaren und Poren enthaltenen Feuchtig-
keit. Die Trocknungsgeschwindigkeit nimmt dabei aufgrund der
notwendigen Uberwindung der Kapillarkrafte bzw. Diffusions-
widerstande ab. Im Kristallgefuge gebundenes Kristallwasser
kann nur durch starke Erwarmung und bei geringen Trock-
nungsgeschwindigkeiten entfernt werden.
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Trocknungsverlauf eines Feststoffes mit Angabe von Trocknungsabschnitten (1-4):

dX/dt Trocknungsgeschwindigkeit, X Feuchtegehalt [kg (Wasser)/ kg (Feststoff trocken)], t Trocknungszeit;
1 Oberflachenfeuchtigkeit, 2 Kapillarfeuchtigkeit, 3 Porenfeuchtigkeit, 4 Feuchtigkeit im Kristallverbund

Aufgrund der Vielzahl verschiedenartiger, technisch wichtiger Feuchtgliter mit teilweise extrem unterschiedlichem Trocknungs-
verhalten werden in der Trocknungstechnik sehr viele verschiedene verfahrenstechnische Prinzipien genutzt.

Folgende Grundverfahren lassen sich unterscheiden:

m Konvektionstrocknung
Ein stromendes Gas Ubertragt die zur Trocknung notige
Warme durch Konvektion an das Trockengut. Das Gas dient
neben der Warmezufuhr auch dem Abtransport der vom Gut
abgegebenen Feuchtigkeit.

m Kontakttrocknung
Das Trockengut liegt auf beheizten Flachen oder wird
Uber heif3e Flachen gefuhrt. Die Warme wird Uberwiegend
durch Leitung auf das Gut Gbertragen.

m Strahlungstrocknung
Das Trockengut absorbiert von Strahlungsquellen (z.B. Infra-
rotstrahlern) emittierte elektromagnetische Strahlung. Die
Aufheizung und Verdampfung erfolgt dabei nicht nur an der
Oberflache des Gutes, sondern auch in seinem Innern.

m Gefriertrocknung
Aus dem gefrorenen, feuchten Gut wird die Feuchte im
Vakuum unterhalb des Tripelpunktes direkt aus dem festen in
den dampfférmigen Zustand Uberfihrt.

m Hochfrequenztrocknung
Das Trockengut wird zwischen den Elektroden eines Platten-
kondensators hochfrequenten, elektrischen Feldern ausge-
setzt. Ein Teil der Feldenergie wird vom Gut absorbiert. Es
heizt sich in Folge dessen im Innern auf und die Feuchtigkeit
wird entfernt.

Basiswissen

Verdampfung

Unter Verdampfung im Sinne der thermischen Verfahrenstech-
nik versteht man die Abtrennung des Losungsmittels aus einer
Losung. Ein Beispiel flr eine Losung ist Salzwasser, bei dem ein
Salz als geloster Feststoff in dem Losungsmittel Wasser vor-

liegt. Durch Warmezufuhr wirdausschliel3lich das Losungsmittel
(im Beispiel Wasser) aus der Losung verdampft und weggefiihrt.
Die zurlckbleibende Losung besitzt somit eine héhere Konzen-
tration an gelostem Feststoff (Salz) als vor der Warmezufuhr.

Prinzip der Aufkonzentrierung einer Losung durch Verdampfung des Losungsmittels:

A Losung vor der Verdampfung des Losungsmittels, B aufkonzentrierte Lésung nach der Verdampfung des Losungsmittels,

Q Warmezufuhr; 1 geloster Feststoff, 2 Losungsmittel

Ziel des Verdampfens kann die Gewinnung des Losungsmittels, die Erzeugung einer konzentrierten Losung sowie das Ausfallen des

gelosten Feststoffes durch Kristallisation sein.

Industrielle Anwendungen der Verdampfung sind:

m Aufkonzentrierung von Salzlosungen, Laugen, Sauren, Kunst-
stofflosungen, Obst- und Gemusesaften, Milch u. a.

m Gewinnung von Produkten wie z. B. Zucker aus Dinnsaft, Salz
aus Sole, Trinkwasser aus Meerwasser.

Je nach Ziel des Trennverfahrens werden unterschiedliche
Bauarten von Verdampfern eingesetzt. Grundsatzlich handelt
es sich dabei um Warmeubertrager, bei denen als Heizmedium
meistens Heizdampf eingesetzt wird. Die Losung kann die Ver-
dampferrohre einmalig (Durchflussverdampfer) oder auch
mehrmals durchlaufen (Umlaufverdampfer). Flir Losungen, die
temperaturempfindliche Stoffe enthalten, werden Dinnschicht-
verdampfer verwendet. Sie begrenzen die Verweilzeit der Losung
in Bereichen hoher Temperaturen.




