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Tribologie und Korraosion

Tribologie

Tribologie ist die Wissenschaft und Technik von aufeinander
wirkenden Oberflachen in Relativbewegung. Die Anwendung der
Tribologie in der Technik dient zur Untersuchung von Reibung,
Verschlei3 und Schmierung. Diese Untersuchungen erstrecken
sich auf alle Bereiche der Entwicklung, Konstruktion, Fertigung
und Instandhaltung mechanischer Bewegungssysteme. Ver-
schleiBvorgange werden mit Hilfe eines sogenannten tribologi-
schen Systems analysiert und durch ,systembezogene*” Verlust-

grofBen beschrieben. Ein tribologisches System beinhaltet alle
Elemente wie Bauteile und Stoffe, die an einer tribologischen
Beanspruchung beteiligt sind, sowie deren Eigenschaften. Dabei
bilden stoffiche Komponenten wie Grundkorper, Gegenkorper,
Zwischenstoff und Umgebungsmedium die Systemstruktur. Die
Eingangsgrofen und StorgroBen werden als Beanspruchungs-
kollektiv zusammengefasst.
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Bei der Auswertung von tribologischen Systemen werden
durch geeignete Messverfahren VerlustgroBen wie z.B.
Reibungszahl, Reibungskrafte und Reibschwingungen ermit-
telt. Bereits die Anderung einer EingangsgroBe bzw. StérgroBe
kann das Reibungs- und VerschleiBverhalten mafgeblich ver-
andern. Um Abhangigkeiten der Verlustgrolen zu untersuchen,
werden daher experimentelle Versuche benotigt.

Einen guten Uberblick (ber auftretende Reibungszusténde,
z.B. an Gleitlagern, gibt die Stribeck-Kurve. Deutlich wird der
Zusammenhang zwischen Reibungszahl, Reibungsdruck und
Lagerkraft. Mit steigender Geschwindigkeit nimmt die Schmier-
filmdicke zu und es werden nacheinander die Bereiche der Fest-
kérperreibung, Mischreibung und Flissigkeitsreibung, bei der
die Oberflachen vollstandig durch den Schmierfilm getrennt
werden, durchlaufen.

Der Ubergang von der Mischreibung zur Flissigkeitsreibung
wird als Ausklinkpunkt bezeichnet. Der geringste Verschleil
kommt im Bereich der FlUssigkeitsreibung vor.



